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SINTEF bekrefter at

Tarkett vinyl gulvbelegg

er vurdert a veere egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til forskrift om
omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) og forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), for
de egenskaper, bruksomrader og betingelser for bruk som er angitt i dette dokumentet.
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2. Produktbeskrivelse Min. 106 mm
Tarkett vinyl gulvbelegg er en sveisbarmembran av homogen PVC. 150 mm - " Tarkett vinyl guivbelegg
for bruk pd gulv i vatrom. Tarkett vinyl gulvbelegg er et felles i R
produkt navn for fglgende produkter: E
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e iQGranit . y

e iQEminent Fig. 1
e iQSurface Tarkett vinyl gulvbelegg lagt som overflate materiale pa gulv

e iQ Granit Multisafe
4. Egenskaper

Produktene leveres i mange forskjellige farger. Overflaten mot Tarkett vinyl gulvbelegg er prgvet i henhold til EAD 030436-00-0503

vatrom har PUR overflatebehandling. Fglgende produkter inngar i
systemet:

e Tarkett vinyl gulvbelegg: Overnevnte produkter

e Gulv- og vegglim: CascoProff GP

Watertight covering kits based on flexible sheets for wet room
floors and or walls. Annex A og B er beskrevet i EAD 030352-00-503.
Egenskapene er vist i tabell 2.

Tabell 2

e Fugemasse: Casco AquaSeal

e Tarkett sveisetrad Egenskaper bestemt ved typeprgving

Egenskap Verdi Prgvemetode
Tabell 1 viser standardmal og toleranser for Tarkett vinyl gulv
Vanntetthet ved . EAD 030352-00-0503,
belegg. . . ) Bestatt
gjennomfgringer i gulv) anneks A
Tabell 1 Vanntetthet Bestatt EN 13553
Mal for Tarkett vinyl gulvbelegg Vanndampmotstand, sd 65,4 m EN I1SO 12572
Egenskap Enhet Gulvbelegg Skjgtoverbyggende evne Bestatt EAD 030352-00-0503
Anneks B
Tykkelse mm 20-2,5 Dimensjonsstabilitet,
Flatevekt kg/m? 2,8-3,0 - Lengderetning --0,08 % EN ISO 23999
Bredde m >2,0 - Tverretning - +0,00 %
Rullengde m 23-25 Heftfasthet >0,2 MPa | EN 14891, punkt A6.2
Motstand mot temperatur, o EAD 030436-00-0503,
o Bestatt
3. Bruksomrader 4 uker ved 70 °C punkt 2.2.10

Motstand mot vann >0,2 MPa | EN 14891, punkt A6.3

Tarkett vinyl gulvbelegg kan benyttes som vanntett sjikt pa

vatromsgulv boliger, hoteller, vdtromsmoduler, og vdtrom med Y Prgvd med Purus, Purus og Bliicher sluk

tilsvarende belastning.

Membranen kan legges pa underlag av betong og bygningsplater
egnet for vatrom. @vrige betingelser for bruk er omtalt i pkt. 7.

SINTEF er norsk medlem i European Organisation for Technical Assessment, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc
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5. Miljpmessige forhold

Helse- og miljgfarlige kjemikalier

Tarkett vinyl gulvbelegg inneholder ingen prioriterte miljggifter,
eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse-
og miljgfarlige. Prioriterte miljpgifter omfatter CMR, PBT og vPvB
stoffer.

Inneklimapdvirkning

Tarkett vinyl gulvbelegg er bedpmt & ikke avgi partikler, gasser eller
straling som gir negativ pavirkning pa inneklimaet, eller som har
helsemessig betydning.

Avfallshdndtering/gjenbruksmuligheter

Tarkett vinyl gulvbelegg skal sorteres som restavfall pa
byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent
avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Miljgdeklarasjon
Det er ikke utarbeidet miljgdeklarasjon (EPD) for Tarkett vinyl
gulvbelegg.

5. Betingelser for bruk

Tarkett vinyl gulvbelegg skal alltid legges av fagpersoner. Den
bgrstede overflaten vender ut mot vatrom. Skjgter i membranen
sveises med varmluft og sveisetrad.

Fgr membranen limes pa, ma underlaget vaere rent for stgv, fett,
malingsrester og annet smuss.

Betongunderlag ma veere stalglattet, flytsparklet eller flekksparklet
fer membranen limes til underlaget.

Overflaten skal vaere sugende.

For legging av Tarkett vinyl gulvbelegg ma man forsikre seg om at
golvet har ngdvendig fall, se Byggforskserien 541.805 Golv i bad og
andre vatrom.

Tarkett vinyl gulvbelegg kan legges pa betong eller pa undergolv av
bygningsplater med stivhet og konstruksjonsdetaljer i henhold til
Byggforskserien 522.861 Undergolv pd trebjelkelag og 541.805 Golv
i bad og andre vatrom.

Fuktinnhold i underlaget

Ved legging av Tarkett vinyl gulvbelegg pa underlag av betong ma
fuktinnholdet i betongen vaere maks 85 % RF. Ved legging av
membranen pa betonggolv med varmeanlegg ma fuktinnholdet i
betongen vaere < 75 % RF.

Ved legging av Tarkett vinyl gulvbelegg pa trebaserte materialer
med varme i golvet bgr fuktinnholdet i de trebaserte materialene
veere maksimalt 8 vekt-%. Er det ikke varme i underlaget bgr
fuktinnholdet veere maksimalt 15 vekt-%.

Tetting rundt rgrgjennomfgringer
Re@rgjennomfgringer i gulv skal veere plassert minst 60 mm fra vegg.

Rergjennomfgringer i vegg og gulv tettes ved a skjaere et hull i
membranen som er like stort som rgrgjennomfgringen.
Membranen og rgrgjennomfgringen rubbes deretter opp, fgr det
legges Casco AquaSeal i overgangen mellom rgrgjennomfgringen
og membranen. Se figur 2.
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Montering ved rgrgjennomfgringer i gulv

Sluk

Slukets klemring ma demonteres fgr membranen legges ut over
sluket. Membranen varmes opp samtidig som den rulles og
strekkes ned i sluket, se fig 3.

Sluk som har klemring med skruer skrus pa plass mens belegget er
mykt etter oppvarmingen. Skruene bgr ettertrekkes.

Folg slukleverandgrens anvisning med hensyn til hvordan
membranen skal avsluttes i forhold til klemringen.

— Tarkett vinyl gulvbelegg

Fig. 3
Overgang mellom membran og sluk

Skjgter
Sveiseskjgter ma ikke plasseres neermere slukkanten enn 500 mm.

Lagring og kondisjonering

Tarkett vinyl gulvbelegg lagres tgrt med rullene plassert staende.
Tarkett vinyl gulvbelegg, lim og underlag ma ha en temperatur pa
minst 18 °C fgr legging. Den relative fuktigheten i rommet ved
legging ma vaere 30-60 % RF.
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6. Produkt- og produksjonskontroll

Tarkett vinyl gulvbelegg produseres av Tarkett AB, SE-372 81
Ronneby, Sverige.

Innehaver av godkjenningen er ansvarlig for produksjons-
kontrollen for & sikre at produktet blir produsert i henhold til de
forutsetninger som er lagt til grunn for god-kjenningen

Fabrikkfremstillingen av produktet er underlagt overvakende
produkt- og produksjonskontroll i henhold til kontrakt om SINTEF
Teknisk Godkjenning.

Produksjonsbedriften har et kvalitetssystem som er sertifisert i
henhold til EN ISO 9001 og et miljgstyringssystem som er sertifisert
i henhold til EN ISO 14001.
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7. Grunnlag for godkjenningen

Tarkett vinyl gulvbelegg er vurdert pa grunnlag av rapporter som er
innehavers eiendom.

Utfgrelse og tekniske detaljlgsninger er vurdert pa grunnlag av
anbefalinger gitt i Byggforskseriens anvisninger.

8. Merking

Tarkett vinyl gulvbelegg merkes med produsent, produktnavn og
produksjonsnummer.

Det kan ogsa merkes med godkjenningsmerket for SINTEF Teknisk
Godkjenning; TG 20772.

9. Ansvar

Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold
til gjeldende rett. Krav kan ikke fremmes overfor SINTEF utover det
som er nevnt i NS 8402.

for SINTEF
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Hans Boye Skogstad
Godkjenningsleder
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